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|dealisierte Darstellung der Konsistenzentwicklung von Frischbeton
mit unterschiedlichen Glenium SKY Typen
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Zeit [Minuten]

=— Glenium SKY 500
=i~ Glenium SKY 581
Glenium SKY 519



